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	1.
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	1.1
	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστήριο υλικών 
	1.2
	Εξάμηνο: 01-02
	1.3
	Ώρες: 3

	1.4
	ΤΥΠΟΣ: Υ ΚΟΡΜΟΥ  
	1.5
	Κωδικός 1: 118
	1.6
	Ομάδα: 

	1.7
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
	1.8
	Κωδικός 2: 
	1.9
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
10.ΦΕΒ.2017

	1.10
	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (My courses / εκτός Μy courses)

http://mycourses.ntua.gr/......        http://...

	2.
	ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (Πρώτος αναφέρεται ο Συντονιστής του μαθήματος)

	Ονοματεπώνυμο
	Ιδιότητα
	Γραφείο
	Τηλέφωνο
	Ώρες επικοινωνίας

	
	
	
	
	


	3.
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 60 λέξεις)

	
	Εργαστηριακές ασκήσεις αδρανών, σκυροδέματος, μετάλλων, ξύλου, εδαφικών υλικών, σύνθετων υλικών, ασφαλτικών υλικών, φυσικών λίθων, τεχνητών πλίνθων. Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων

	4.
	ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

	Κεφ.
	Τίτλος
	Διδακτέα ύλη  
	Ώρες 

	1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
	Σήμανση και οδηγίες. Μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας. Α’ Βοήθειες. 
	1Χ3=3

	2
	ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
	Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων. Διατάξεις μέτρησης φορτίου και παραμορφώσεων. Στατιστικά μεγέθη και υπολογισμοί.
	1Χ3=3

	3
	ΑΔΡΑΝΗ
	Κοκκομετρική διαβάθμιση κλασμάτων αδρανών, πυκνότητα άμμου, απορροφητικότητα χοντρόκοκκων αδρανών.
	1Χ3=3

	4
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	Μεθοδολογία μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος, μεθοδολογία χαρακτηρισμού σκυροδέματος ως προς τις ιδιότητες νωπού (κάθιση, πυκνότητα, εγκλ. αέρας) και σκληρυμένου (αντοχή) σκυροδέματος και υπολογισμός  θλιπ. αντοχής.
	1Χ3=3

	5
	 ΕΔΑΦΟΣ
	Επαφή με φυσικά, κορεσμένα εδαφικά υλικά καθώς και με βιομηχανοποιημένα ξηρά και κορεσμένα αργιλικά ορυκτά και ιλύ με στόχο τον διαχωρισμό φυσικών αργίλων και ιλύων. Ανάλυση μηχανικής σύστασης του εδάφους, μέθοδος καθίζησης κόκκων/πλακιδίων  με βάση τον νόμο του Stokes. Προσδιορισμός και σύγκριση οριακών τιμών υγρασίας (όρια υδαρότητας και πλασιμότητας) με την φυσική υγρασία των αργιλικών υλικών. Ισοδύναμο άμμου για την αξιολόγηση της καθαρότητας του υλικού από αργιλικά υλικά. Δοκιμή Proctor για τον υπολογισμό σχέσης υγρασίας-πυκνότητας σε εδαφικά υλικά.
	3Χ3=3

	6
	ΧΑΛΥΒΑΣ
	Όλκιμη θραύση. Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων παραμορφώσεων. Υπολογισμός τάσης διαρροής και χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης διαρροής. Υπολογισμός Ε. Υπολογισμός παραμορφώσεων  (πλαστικής, ολικής).
	1Χ3=3

	7
	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
	Ψαθυρή θραύση. Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων παραμορφώσεων. Υπολογισμός συμβ. ορίου διαρροής. Υπολογισμός τάσης θραύσης & χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης θραύσης. Υπολογισμός Ε.
	1Χ3=3

	8
	ΚΕΡΑΜΙΚΟ
	Ψαθυρή θραύση. Υπολογισμός τάσης θραύσης. Χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης θραύσης. Υπολογισμός Ε. Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων παραμορφώσεων.
	1Χ3=3

	9
	ΑΣΦΑΛΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ
	Προσδιορισμός μαλακότητας ή σκληρότητας της ασφάλτου και ο ρόλος της στη συμπεριφορά ασφαλτομίγματος. Ιξωδοελαστική συμπεριφορά ασφαλτομίγματος
	1Χ3=3

	5.
	ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

	
	Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1. γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των τεχνικών υλικών,
2. μετρούν φυσικά και μηχανικά μεγέθη των τεχνικών υλικών,
3. υπολογίζουν και να χαρακτηρίζουν τα τεχνικά υλικά ως προς βασικές ιδιότητές τους, 

4. γνωρίζουν τη μηχανική συμπεριφορά των τεχνικών υλικών.

	6.
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

	6.1
	Μέθοδοι διδασκαλίας
	Εργαστηριακές ασκήσεις

	6.2
	Μέσα διδασκαλίας
	Παρουσιάσεις στον Πίνακα. 

Διαφάνειες Power Point.

	6.3
	Εργαστήρια
	ΝΑΙ

	6.4
	Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων
	ΝΑΙ

	6.5
	Ασκήσεις
	ΟΧΙ

	6.6
	Θέματα, εργασίες και τεχνικές εκθέσεις 
	ΝΑΙ

	6.7
	Παρουσιάσεις φοιτητών
	ΟΧΙ

	6.8
	Άλλο
	

	7. 
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

	
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	ΒΑΡΥΤΗΤΑ
	
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	ΒΑΡΥΤΗΤΑ

	7.1
	Τελική γραπτή εξέταση
	
	7.2
	Ενδιάμεση πρόοδος
	

	7.3
	Θέματα, εργασίες και τεχνικές εκθέσεις
	
	7.4
	Εργαστήρια
	100%

	7.5
	Ασκήσεις 
	
	7.6
	Προφορική εξέταση
	

	7.7
	Παρουσιάσεις φοιτητών
	
	7.8
	Άλλο
	

	8.
	ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

	
	1. Οδηγός εργαστηριακών ασκήσεων


	
	ΕΡΓ
	ΥΛΙΚΟ
	Δοκίμιο
	Περιγραφή πειράματος
	Πειραματικοί

Στόχοι
	Μαθησιακοί στόχοι
	Κόστος δοκιμίων ανά εξάμηνο (10 επαναλή-ψεις)
	Κόστος αναλωσίμων συντήρησης

κτλ ανά εξάμηνο
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

	1


	ΕΟΣ
	ΑΔΡΑΝΗ 
	Κλάσματα λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών
	Λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος 

Κοκκομετρική ανάλυση 

Ξήρανση αδρανών

Εμβάπτιση αδρανών
	-Κοκκομετρική διαβάθμιση κλασμάτων αδρανών

- Πυκνότητα άμμου

-Απορροφητικότητα χοντρόκοκκων αδρανών
	-Μεθοδολογία χαρακτηρισμού αδρανών ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα τους και την απορροφητικότητα τους.

-Οι ιδιότητες τους ως παράμετροι σχεδιασμού του σκυροδέματος.
	-
	300
	300

	2
	ΕΟΣ
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	Νωπό σκυρόδεμα,

Κυβικά δοκίμια σκυροδέματος ακμής 100 -150 mm
	-Λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος νωπού σκυροδέματος

-Δοκιμή κάθισης

-Μέτρηση πυκνότητας

-Μέτρηση Εγκλ. αέρα (%)

Λήψη και συντήρηση δοκιμίων σκλ. σκυροδέματος

-Μέτρηση φορτίου θραύσης σε θλίψη 

	Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος

-Προσδιορισμός ιδιοτήτων νωπού & σκληρυμένου σκυροδέματος 
	-Μεθοδολογία μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος -Μεθοδολογία χαρακτηρισμού σκυροδέματος ως προς τις ιδιότητες νωπού (κάθιση, πυκνότητα, εγκλ. αέρας) και σκληρυμένου (αντοχή) σκυροδέματος και υπολογισμός  θλιπ. αντοχής
	10*5=50
	400
	450


	3
	ΓΕΩ
	 Έδαφος

Καολινίτης

Μοντμοριλ-λονίτης

Ιλύς
	Άμμος 

 
	Χαρακτηρισμός  τυπικών εδαφικών ορυκτών και φυσικών εδαφικών υλικών υλικών.

Διάγραμμα κοκκομετρικής διαβάθμισης εδαφικών υλικών. Κοκκομετρία άμμου. 
	Αναγνώριση των διαφορετικών εδαφικών ορυκτών που απαντώνται στα φυσικά αργιλικά υλικά δια της αφής ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά αργίλων και ιλύος μη ορατή δια γυμνού οφθαλμού.

Κοκκομετρία άμμου.


	Επαφή με το φυσικό, κορεσμένο με νερό έδαφος και επαφή με βιομηχανοποιημένα ξηρά και κορεσμένα αργιλικά ορυκτά ώστε να ξεχωρίσουν τις ιδιότητες των αργιλικών ορυκτών και της ιλύος που συνιστούν τις φυσικές αργίλους. Τοποθέτηση κοκκομετρίας άμμου στο διάγραμμα κοκκομετρικής διαβάθμισης εδαφικών υλικών.
	300
	100
	

	4
	ΓΕΩ
	 Έδαφος 
	Άργιλος
	Όριο υδαρότητας

Όριο πλασιμότητας

Κοκκομετρική διαβάθμιση αργίλου -αραιόμετρο
	Αναγνώριση των οριακών ποσοστών υγρασίας φυσικής αργίλου.

Δοκιμή αραιομέτρου.
	Σύγκριση οριακών τιμών με την φυσική υγρασία των αργιλικών υλικών. Δοκιμή αιώρησης αργιλικών πλακιδίων για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός τους και η προσροφητικότητά τους.
	-
	300
	

	5
	ΜΕΤ
	ΧΑΛΥΒΑΣ
	Χ.Ο.Σ
	-Σήμανση δοκιμίου

-Ζύγιση δοκιμίου

-Εφελκυσμός χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος

-Λήψη καμπύλης φορτίου μετατόπισης

-Μέτρηση συνολικής επιμήκυνσης δοκιμίου 
	-Προσδιορισμός ονομαστικής διαμέτρου 

-Προσδιορισμός τάσεων διαρροής και θραύσης

-Πειραματικό διάγραμμα φορτίου/μετατόπισης

-Προσδιορισμός πλαστικής παραμόρφωσης και συνολικής παραμόρφωσης


	- Όλκιμη θραύση 

  - Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων παραμορφώσεων 

-Υπολογισμός τάσης διαρροής 

- Χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης διαρροής

- Υπολογισμός Ε

- Υπολογισμός παραμορφώσεων  (πλαστικής, συνολικής)
	10*3=30
	400
	430

	6
	ΜΕΤ
	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
	Πρότυπο ορθογωνικής διατομής
	Εφελκυσμός αλουμινίου

-Λήψη καμπύλης φορτίου μετατόπισης
	-Πειραματικό διάγραμμα φορτίου/μετατόπισης

-Προσδιορισμός αντοχής 

-Προσδιορισμός Ε
	- Ψαθυρή θραύση 

- Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων 

-Υπολογισμός συμβ. ορίου διαρροής, 

-Υπολογισμός τάσης θραύσης 

- Χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης θραύσης 

-Υπολογισμός Ε
	10*3=30
	400
	430


	7
	ΑΝΤ
	ΚΕΡΑΜΙΚΟ
	Τ. Πλίνθος (Βιομηχανικό τούβλο)
	-Μέτρο ελαστικότητας - Θλιπτική αντοχή κάθετα και // στις οπές


	-Πειραματικό διάγραμμα φορτίου/μετατόπισης

Προσδιορισμός αντοχής τούβλου

-Προσδιορισμός Ε
	Ψαθυρή θραύση 

-Υπολογισμός τάσης θραύσης

- Χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης θραύσης 

-Υπολογισμός Ε

 - Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων 


	
	300
	300

	8
	ΑΝΤ
	Μετρητικές διατάξεις και μέθοδοι
	Εξοπλισμός μετρήσεων
	
	
	
	
	0
	

	9
	ΟΔΠ
	ΕΔΑΦΟΣ
	Εδαφικό υλικό

Εδαφικό υλικό


	Δοκιμή Proctor 
Δοκιμή ισοδύναμου άμμου (EN 933-8)

	Yπολογισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας σε εδαφικά υλικά

Αξιολόγηση της καθαρότητας του υλικού από αργιλικά υλικά 


	Μέθοδος για τον προσδιορισμό της βέλτιστης υγρασίας που αντιστοιχεί στη μέγιστη ξηρή πυκνότητα, η γνώση της οποίας βελτιώνει τις συνθήκες πεδίου
Μέθοδος εντοπισμού αργιλικών προσμίξεων που  προσροφούν νερό και να διογκώνονται με αρνητικές επιπτώσεις στα έργα οδοποιίας. 


	5*10=50

5*10=50


	600
	750

	10
	ΟΔΠ
	ΑΣΦΑΛΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ
	Ποσότητα ασφάλτου

Ποσότητα ασφαλτομίγματος
	Προσδιορισμός της διείσδυσης στην άσφαλτο (EN 1426)

Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης ασφάλτου, με τη συσκευή δακτυλίου και σφαίρας(EN 1427) 

Θέρμανση ασφαλτομίγματος
	Μέτρηση του βάθους διείσδυσης πρότυπης βελόνας στην άσφαλτο

Προσδιορίζεται το σημείο μάλθωσης 

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος με την αύξηση της θερμοκρασίας
	Προσδιορισμός μαλακότητας ή σκληρότητας της ασφάλτου. – Κατανόηση της επίδρασής της στη συμπεριφορά ασφαλτομίγματος.

Το σημείο μάλθωσης καθορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης ασφαλτικού συνδετικού υλικού διαφόρων εφαρμογών. 

Πρώτη κατανόηση της ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος
	5*10=50

5*10=50


	400
	500


3

